@ Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym ISO 14586 C

NORMA MATERIAL KLASA POWLOKA

ISO 14586 C stal ocynk galwaniczny biaty

— ST2,9 ST3,5 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3

P 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8

max 5,5 7.3 8,4 9.3 10,3 11,3

di

min 5,2 6.9 8 8,9 9,9 10,9

Kimox 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15

T 10 15 20 25 25 30

T — gniazdo szesciokarbowe (Torx)
P — skok gwintu



